BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penambahan serat bambu terhadap kuat tekan dan tarik belah beton sangat
memberikan pengaruh yang bagus terhadap sifat mekanik betomadiknat

tekan dan tarik belah pada beton mengalami peningkatan, yang cukup besar.
pengaruh variasi panjang serat bambu yang dihasilkan semakin panjang serat

bambuyang digunakan, nilai kuat beton semakin meningkat.

2. Penggunaan serat bambu sebdigar concete dapat meningkatkan kuat tekan

pada beton. Hal ini dapat dilihat pada saat meningkatnya kuat tekan pada panjang
serat 10 cm dengan nilai 32,60 Mpa, dimana kuat tekan beton pada kondisi
normal sebesar 24,02 Mpa. Sehingga kuat tekan beton yang terjanighse

sebesar 25% dari beton normal tanpa penambahan serat bambu. Pengaruh serat
bambu terhadap uji tarik belah beton juga mengalami peningkatan setelah
penambahan serat bambu pada beton, peningkatan optimum terdapat pada serat
dengan panjang 7,5 cm demgnilai optimum sebesar 25,14 MPa, sedangkan pada

kondisi beton tanpa serat bambu nilainya sebesar 19,50 MPa.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diberikan saran yang diharapkan

dapat membangun atau bermanfaat antara lain :

a. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang penambahan serat kulit bambu

pada campuran beton.
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b. mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan , peneliti menyarankan agar
peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya agar penambahtin sera

bambu penggunaan persen tidak dibatasi pada 1% saja.
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PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

LPIASI0N
JI. Majapahit Nomor 8 Tlp. 627487, Fax. 627487, email ; labuji.puntb@gmail.com
MATARAM 83126
Dikerjakan : A.RAMLI Pelaksana
Diperiksa : SUHARTO, ST., MT. Mutu
HASIL UJI TEKAN
Pekerjaan :
Konversi
g Tegangan
Tanggal Tanggal |Ukuran Benda| Bid. |Umur| Beban | Tegangan
No- | Cetak uji Ui (Cm) | Tekan |(hari)| (KN) | (MPa) pa;::a':“' Keterangan
2
& (MPa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beton Murni
1 |09/12/2019/06/01/2020| @ 15 x 30| 176,7 | 28 286 16,18 16,07
2 109/12/2019|06/01/2020| @ 15 x 30| 176,7| 28 299 16,92 16,80
3 109/12/2019106/01/2020] ¢ 15 x 30| 176,7 | 28 278 15,73 15,62 |[Rata-Rata = 16,162 (mpa)

Keterangan

. Hasil ini hanya berlaku untuk benda uji yang dikirim

+ Mataram, 08 Januari 2020

Keq'gala,sqksi Bahan Bangunan
an‘Pepgujian Tanah




PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT v

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Y ARAN
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKS! M
Ji. Majapahit Nomor 8 Tlp. 627487, Fax. 627487, email : labuji. puntb@gmail.com
MATARAM 83126
Dikerjakan : A.RAMLI Pelaksana
Diperiksa : SUHARTO, ST., MT. Mutu
HASIL UJi TEKAN
Pekerjaan :
Konversi
ks Tegangan
Tanggal Tanggal |Ukuran Benda| Bid. |Umur| Beban | Tegangan
No- 1 Cetak Uf UjiCm) | Tekan |(har)| ) | (Mpa) |Poe U Keterangan
o) Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serat Bambu 2,5 Cm
1 [10/12/2019{06/01/2020] ¢ 15 x 30| 176,7 | 28 288 16,30 16,27
2 }10/12/2018}06/01/2020] @ 15 x 30| 1767 | 28 280 15,84 15,82
3 |10/12/2018{06/01/2020] # 15 x 30| 176,7 | 28 281 15,90 1587 |[Rata-Rata = 15,985 (wpa)

Keterangan : Hasil ini hanya berlaku untuk benda uji yang dikirim

SUHARTO. ST.

v 1AF '
NG NEN 1200701 1 028
\,' GCAR™ ”16%3 200



PEMERINTAH PROPINS! NUSA TENGGARA BARAT v
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

e
Koaste Rireditasi Nasonal
Ladoratorive

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI e
JI. Majapahit Nomor 8 Tlp. 627487, Fax. 627487, email : labuji.puntb@gmail.com
MATARAM 83126
Dikerjakan : A.RAMU Pelaksana
Diperiksa : SUHARTO, ST., MT. Mutu
HASIL UJI TEKAN
Pekerjaan :
Lias Konversi
No Tanggal | Tanggal {UkuranBenda| Bid. {Umur Beban | Tegangan ;?:ag‘a‘sr Keterangan
’ Cetak Uji Uji(Cm) | Tekan |(hari){ (KN) (MPa) 8 Hari g
3
{Cm?) (MPa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serat Bambu 7,5 Cm
1 |12/12/2019{06/01/2020| @ 15 x 30| 176,7 ) 28 | 248 14,03 14,17
2 }12/12/2019{06/01/2020{ @ 15 x 30| 1767 28 | 233 13,19 1332
3 |12/12/2019/06/01/2020 @ 15 x 30| 176,7 | 28 | 244 13,81 13,95 |Rata-Rata = 13,812 (mPa)

Keterangan : Hasil ini hanya berlaku untuk benda uji yang dikirim




PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Vv
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o
Komite hireditas! Nasoral

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKS! e
JI. Majapahit Nomor 8 Tlp. 627487, Fax. 627487, email : labuji.puntb@gmail.com
MATARAM 83126
Dikerjakan : A. RAMLI Pelaksana
Diperiksa : SUHARTO, ST., MT. Mutu
HASIL UJi TEKAN
Pekerjaan :
Luas - {
No Tanggal | Tanggal |UkuranBenda} Bid. |Umur| Beban Tegangan ;‘:‘g:s?:::r Katarangen
| cetak Uji Ui (Cm) | Tekan |(har)| (kN) | (MPa) |Po T g
2
(Cm?) (MPa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serat Bambu 10 Cm
1 [13/12/2019]06/01/2020{ @ 15 x 30| 176,7 ] 28 172 9,73 9,80
2 |13/12/2019{06/01/2020{ @ 15 x 30| 176,7 | 28 177 10,02 10,18
3 |13/12/2019}06701/2020| ¢ 156 x 30} 176,7 | 28 168 9,51 9,67 Rata-Rata = 9,915 (mPa)

Keterangan

Hasil ini hanya berlaku untuk benda uji yang dikirim




PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

<

Komite Alreditas Kusionai

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI et
Ji. Majapahit Nomor 8 Tip. 627487, Fax. 627487, emait : labuji.puntb@gmail.com
’ MATARAM 83126
Dikerjakan : A.RAMLU Pelaksana
Diperiksa : SUHARTO, ST., MT. Musts
HASIL UJi TEKAN
Pekerjaan :
Luas Konversi
No Tanggal | Tanggal |Ukuran Benda| Bid. |Umur| Beban | Tegangan ;Z?ggr::r Keteranaan
. Cetak Uji Uji(Cm ) | Tekan | (hari)] (KN) {MPa) 28 Hari g
(G (MPa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serat Bambu 5,0 Cm
1 |11/12/2019{06/01/2020{ @ 15 x 30| 176,7| 28 | 254 14,37 14,43
11/12/2019106/01/2020} ¢ 15 x 30} 176,7 | 28 265 15,00 15,05
3 }11/12/2019]06/01/2020{ ¢ 15 x 30| 176,7 | 28 259 14,66 14,71 |Rata-Rata = 14,732 (wpa)

Keterangan : Hasil ini hanya berlaku untuk benda uji yang dikirim

RARTY, ST.. MT.
19661231 200701 1028




JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM

LABORATORIUM STRUKTUR & BAHAN

Nomor : 074/STR-KTB/1/2020
Dikirim : Ade Maulana (4151140048)
Judul Skripsi  : Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Rasio (L/d) Sifat Mekanik Beton
Sampel : Silinder Beton Normal (0%)
UMUR P KUAT TEKAN PERKIRAAN |  PERKIRAAN |
KODE TANGGAL TANGGAL DIMENSI LUAS BETON MAK. PADA UMUR UJI KUAT TEKAN KUAT TEKAN
NO | BENDAUJI COR [N ]] L D i NDER SILINDER KUBUS
(mm) (mm) mm? KN N UMUR 28 HARI | PD UMUR 28 HARI
MPa MPa kg/em”
] @ ) @ ® (i) ® Ti0) {
1 Smp. 1 06/01/20 13/01/20 300 150 17662.5 T 280 280000 15.85 24.02 295.18
* Catatan :

SNI 1974:2011
SNI 06-6369-2000
PBI 1971

Pengujian mengacu standar !

NIP. 198607062010121004




LADUMNA I URIUIVI O 1 IUN 1 UMK & DAMAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
Nomor : 075/STR-KTB/1/2020
Dikirim : Ade Maulana (4151140048)
Judul Skripsi  : Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Rasio (L/d) Sifat Mekanik Beton
Sampel : Silinder Beton Variasi Serat 2,5 cm
UMUR P KUAT TEKAN | PERKIRAAN PERKIRAAN
KODE TANGGAL TANGGAL DIMENSI LUAS BETON MAK. PADA UMUR UJI KUAT TEKAN KUAT TEKAN
NO BENDA UJI COR uJi L D . SILINDER SILINDER KUBUS
(mm) (mm) mm kN N UMUR 28 HARI | PD UMUR 28 HARI
MPa MPa kg/cm?
m 6) €] @ © U] ® {10) 0]
1 Smp. 1 06/01/20 13/01/20 300 150 17662.5 7 295 295000 16.70 25.31 310.99
* Catatan :

SNI 1974:2011
SNI 06-6369-2000
PBI 1971

Pengujian mengacu standar :
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JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
Nomor : 076/STR-KTB/1/2020
Dikirim : Ade Maulana (4151140048)
Judul Skripsi  : Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Rasio (L/d) Sifat Mekanik Beton
Sampel : Silinder Beton Variasi Serat 5 cm
UMUR P KUAT TEKAN |  PERKIRAAN |  PERKIRAAN
KODE TANGGAL TANGGAL DIMENSI LUAS BETON MAK. PADA UMUR UJI KUAT TEKAN KUAT TEKAN
NO | BENDA UJI COR uJi L D SILINDER SILINDER KUBUS
(mm) (mm) mm? kN N UMUR 28 HARI | PD UMUR 28 HARI
MPa MPa - kgicm®
Q) €] ©) @ TR ) ® T10) a0
1 Smp. 1 06/01/20 13/01/20 300 150 17662.5 7 350 350000 19.82 30.02 368.97
* Catatan :
Pengujian mengacu standar:  SNI 1974:2011

SNI 06-6369-2000
PBI 1971




JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM

Nomor : 077/STR-KTB/I/2020
Dikirim : Ade Maulana (4151140048)
Judul Skripsi  : Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Rasio (L/d) Sifat Mekanik Beton
Sampel : Silinder Beton Variasi Serat 7,5 cm
P [~ PERKIRAAN |
KODE TANGGAL TANGGAL DIMENSI LUAS BETON MAK. PADA UMUR UJI KUAT TEKAN KUAT TEKAN
NO | BENDA UJI COR uJi L D . SILINDER SILINDER KUBUS
(mm) (mm) mm kN N UMUR 28 HARI PD UMUR 28 HARI
MPa MPa kg/lem®
) @ ) @ LN U —® e P A
1 Smp. 1 06/01/20 13/01/20 300 150 17662.5 7 360 360000 20.38 30.88 379.51
* Catatan :
Pengujian mengacu standar :  SNI 1974:2011
SNI 06-6369-2000

PBI 1971




Nomor : 078/STR-KTB/I/2020

Dikirim : Ade Maulana (4151140048)

Judul Skripsi  : Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Rasio (L/d) Sifat Mekanik Beton

Sampel : Silinder Beton Variasi Serat 10 cm

UMUR 3 KOAT TEKAN | PERKIRAAN |  PERKIRAAN |
KODE TANGGAL TANGGAL DIMENSI LUAS BETON MAK. PADA UMUR UJI KUAT TEKAN KUAT TEKAN
40 | BENDA UJI COR uJit L D smilititi SILINDER KUBUS
(mm) (mm) mm? kN N UMUR 28 HARI | PD UMUR 28 HARI
MPa MPa kg/em’
) 2 Q) @) T6) 0 6 110) (o)
1 Smp. 1 06/01/20 13/01/20 300 150 17662.5 i 380 380000 21.51 32.60 400.60
* Catatan :

Pengujian mengacu standar ;. SNI 1974:2011
SNI 06-6369-2000
PBI 1971

a, ST., MT.
010121004




PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
J1. Majapahit Nomor 8 Tlp. 636627, Fax. 624373, email. labuji.puntb@gmail.com

MATARAM 83126

HASIL PEMERIKSAAN ANALISA SARINGAN KASAR DAN HALUS

SNI03-1968-1990

No. Kode Benda Uji

No. Laboratorium

Tanggal Penerimaan Sampel :

Nama Pelanggan

Benda Uji Ke
Pengiriman ke

Tanggal pelaksanaan
Kondisi Sampling

D Terang ‘:’ Mendung, :] Hujan ‘:’ Malam

A. FRAKSI KASAR Berat bahan kering = gram
Saringan Berat Tertahan (gr) Jumiah B t(tra; Tertahan Persen Tertahan (%) Persen (%)
ar

762 (3") 2 - -

63.5 (212" - - -

508 (2" - \ e

381 (112" 0 0 0.00 100.00
254 (1" - - - -
19.1  (3/4") 92.6 92.6 5.86 94.14
127 (12" - X : .
952  (3/8") 11324 1225 77.51 22.49

4 (4.75") 310.8 1535.8 97.18 2.82

PAN 44.6 1580.4 100.00 0.00
Modulus Kehalusan = 581 %
B. FRAKSI HALUS Berat bahan kering = 796.4 gram
Sariwean Berat Tertahan Jumlah Berat Persen Tertahan P LT Persen Lewat Terhadap
* (en) Tertahan (gr) (%) : " Seluruh Contoh

No. 4 65.2 65.2 8.19 9181

No. 8 71.4 136.6 17.15 82.85

No. 16 115.8 2524 31.69 68.31

No. 30 197.6 450 56.50 43.50

No. 40 - - -

No. 50 138.4 588.4 73.88 26.12

No. 100 137 7254 91.08 8.92

No. 200 40.6 766 96.18 3.82

Modulus Kehalusan = 375 %







